
Vasa  Textilfrg. (3.1)
16. Foto 17. Mikrosk. 18. Primus

14. Dokumenterad av 15. Datum

19. Fyndplats
Däck Sida Balk Kontextgrupp

20. Teknik
20.1 Teknik/bindning 20.2 Trådsystem 1 (trs 1) 20.2 Trådsystem 2 (trs 2)

Garn nr: Garn nr:
Täthet (tr/cm): Täthet (tr/cm):

20.3. Garn Garn 1: [Median] Garn 2: [Median] Garn 3: [Median]
Fibermaterial:
Fibergrovlek (µm):
Garngrovlek (mm):
Antal trådar:
Spinnriktning: 
Spinnvinkel (grader):
Tvinningsriktning: 
Tvinningsvinkel (grader):
Färg:

21. Dimensioner på största fragmentet Fragmentnummer:
Längd (mm): Bredd (mm): Tjocklek (mm):

22. Fragmentinformation (ange fragmentnr. i respektive ruta)
avtryck formad har dekor hål (ej söm) högglansig ull

konkretion lagning lim o dyl. (original) Rostimpregnerad

salt stadkant Rest av annat mtrl./ovanligt mtrl. Extra intressant? Kryssa i rutan

sömrest tillskuren vikt/veck Rest av annat mtrl./ovanligt mtrl. Extra intressant? Kryssa i rutan

vävavvikelse ytbehandlad är dekor Rest av annat mtrl./ovanligt mtrl. Extra intressant? Kryssa i rutan

23. Association
23.1 Andra delar

23.2 Relaterade fynd (för typnumret)

11. Fyndnummer
inkl. ask ID

12.
Typ:fragment

13. Benämning

beh./impregnerad

slitage av användn.

✔ ✔ ✔

--

[]

[]

[]

[]

--

Josefin Lindegren 7 april, 2021
10.9:1~5 14398f

ByxaÖB BB 2-3 ÖB10

Vävt, tyg, tuskaft, vanlig
1

14

 2

12

Bastfiber Bastfiber

[] []

0,34-0,64 [0,43] 0,49-0,69 [0,61]

1 1

Z Går ej att avgöra

15,53-18,96* [-] Går ej att avgöra []

- -

- [] - []

Ljusbrun, orig.färg okänd Ljusbrun, orig.färg okänd

1

17 8 Går ej att avgöra

--

1 Ullfiber på ytan, färgad

--

--

Fnr 14398f; 10.8:1, 10 8:7.

Fnr 14398f; 10.8, 10.10 och 10.11.



Vasa  Textilfrg. (3.1)

24.1 Beskrivning (fritext)

12.
Typ:fragment

11. Fyndnummer
inkl. ask ID

10.9:1~5 14398f

Sammanfattning  

Omkring fem mindre fragment av bastfiber vävt i tuskaft. Fragmenten sitter på sida B på 

10.8:1 och 8:7 som ursprungligen utgjort en byxa. Fragmenten har troligen utgjort foder 

och/eller mellanlägg till denna byxa. Färgen är ljusbrun, originalfärg okänd. Utifrån vävens 

skick har det inte varit möjligt att få exakt mätningar av trådtätheten utan en uppskattning.  
  
*endast två mätningar möjliga av spinnvinkel garn 1. 
  
  

9:1 

Detta är det största och mest välbevarade fragmentet. Fragmentet ligger på sida B på 8:1, 

dvs. insidan av byxornas yttertyg. Fragmentet ligger mellan 8:1 och 11:1 som det mellersta 

lagret. Ovanpå 9:1 ligger fragment 11:1 som på så sätt utgör det innersta lagret.  
  

Fragmentet är ljusbrunt/beiget i färgen, är relativt välbevarad och har mycket fiberrester 

från 10.8 som sitter fast på ytan. Det är delvis svårt att avgöra vilka garn och fibrer som 

tillhör 10.9 och vilka som tillhör 10.11. 
  
  
9:2~5 

Ingen ytterligare information.


